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Design-Bodenbelage
mit PUR Oberflachenvergttung

SENSO SELF ADHESIVE
DESIGN
PRIME

Unterhaltsreinigung:

Die Intervalle der Unterhaltsreinigung werden durch Verschmutzungsgrad und Sauberkeitsanspruch
bestimmt. Staub und trockener Schmutz kdnnen durch feuchtes Wischen beseitigt werden. Zur
Beseitigung fest haftenden Schmutzes dem Putzwasser ein Wischpflegemittel zugeben. Wichtig ist,
dass beim Putzvorgang genlgend Restfeuchtigkeit zurlickbleibt, damit sich ein schmutzabweisender
Pflegefilm bilden kann. Der Bodenbelag darf also nicht mit klarem Wasser nachgewischt werden.

Grundreinigung:

Wir empfehlen, den Boden in grofl3eren Zeitabstanden grundlich zu reinigen. Hierzu eignen sich
Grundreiniger, die dem Putzwasser vorzugsweise im Verhdltnis 1:3 zugegeben werden. Nach einer
Einwirkzeit von ca. 5-10 Minuten den Bodenbelag mit einem Schrubber bearbeiten. Putzwasser und
geldsten Schmutz mit einem Lappen aufnehmen. Anschlielend sollte der Boden mit klarem Wasser
noch einmal nachgewischt werden, bevor auf den abgetrockneten Boden die Erstpflege aufgetragen
wird.

Verfarbung:
Verfarbungen kénnen auftreten, wenn der Boden mit pigmentierten Substanzen wie Bitumen, Harzen,

Asphalt, Ol oder Schuhen mit Gummisohlen in Kontakt kommt. Auch Gummirollen an Mdbelstiicken
kénnen Verfarbungen hervorrufen.

Vorbeugende MaRnahmen

e Ausreichend groRe Schmutzfanglaufer mit PVC-Schwerbeschichtung verhindern den Eintrag
von Schmutz und Néasse. Sie miussen regelmalig gereinigt werden.

e Alterungsschutzmittel in bestimmten Gummiarten hinterlassen bleibende braunliche
Gummikontaktverfarbungen. Verwenden Sie bitte helle, nichtfarbende Gummiarten.

e Farbende Medien (z.B. Haarfarbemittel), rostende Metallkiibel und Terrakottatopfe kdnnen
ebenfalls nicht mehr entfernbare Flecken hervorrufen.

e Nur Mo6bel- und Stuhlrollen, die der Norm DIN EN 12529, Typ W, entsprechen, einsetzen.

e Die Aufstandsflachen von schweren Mobelstliicken sollten gof. mit
DruckverteilerplattenvergroRert werden, um unschéne Abdriicke und Beschadigungen zu
vermeiden.

e Scharfkantige MobelfliRe sind mit Kunststoff- oder Filzgleitern zu schitzen.
e Schmierseife kann zu einer nicht mehr zu entfernenden Vergilbung der Bodenbeléage fuhren.
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Achtung:
e keine Idsungsmittelhaltigen Wachse verwenden

e Kkeine Lacke, Schmierseifen und leindlhaltige Mittel verwenden
e Kkein Azeton oder Trichlorethylen verwenden

Hinweis: Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle bisherigen ihre Giiltigkeit.
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