
Matériels utilisés Produits d’entretien Méthodes d’entretien

Entretien mécanique
 

        

Détergent alcalin

• Balayage humide
• Lavage mécanique au disque noir

 à 300-450 trs/min (avec récupération 
d’eau)

Entretien mécanique
(à privilégier)

Vernis de rénovation

• Appliquer une première couche de vernis
au pinceau sur les zones les plus endom-
magées (rayures), suivi d’une application
au rouleau poils mi-longs (≈120g/m²) sur

l’ensemble de la zone à rénover.
• Laisser sécher 48h.

Aucun changement, respecter le protocole d’entretien tel que recommandé par Gerflor pour
chaque zone

Aucun changement, respecter le protocole d’entretien tel que recommandé par Gerflor pour
chaque zone

Préparation du sol

Premier entretien

Entretien approfondi

Entretien quotidien

Matériel pour le balayage humide
Balai trapèze équipé, de préférence, de gazes à
usage unique, antistatiques et/ou pré imprégnées

[112V2] SOLS TRAITÉS EVERCARE™

TRAITEMENT DES ZONES FORTEMENT DÉGRADÉES

Matériel pour l'entretien mécanique
Autolaveus, rotocleaner ou monobrosse

Matériel pour application
du vernis de rénovation

Disque de nettoyage mécanique
Références couleur 3M ou équivalent

Voici une liste non exhaustive des produits recommandés par les principaux fabriquants : 

KIEHL : Econa Eco Balance*, Dopomat** 
TANA : Green care SR15*, Floor 
Cleaner S*, Clean Fresh*, Difotan*, 
Clean Extreme*, Innomat**  
ECOLAB : Brial Clean S*  

ROCHEX : Polystar*, Roctonic**  
BUZIL : HC 43**  
DrSCHUTZ : PU Reiniger**

DIVERSEY : Asset* 

DREITURM : Multinetzer*, 
Goldreif (vert)*, Goldreif (bleu)*, 
Linorein**, D1 Neu** 

Vernis de rénovation :

BLANCHON : Intensiv Ultra mat

DrSCHUTZ : Super PU Siegel 
extra matt, Super PU Siegel 
Seidenmatt

RZ REINIGUNGS /
PFLEGESYSTEME GmbH : 
Turbo Protect Zero extramatt

*Neutre / **Alcalin

MIPOLAM

Afin de vous offrir les meilleurs résultats en terme d’hygiène et d’esthétisme, Gerflor recommande 
l’usage de produits détergent neutre et alcalin à fort pouvoir mouillant (parfait étalage et nettoyage de 
toute la surface du sol.

Ce protocole de rénovation peut s’appliquer sur une zone délimitée ou sur l’ensemble d’un local.
Dans tous les cas, isoler la zone pour 48h (Temps de réticulation du vernis).
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